Результаты изучения вещественного состава пробы щебня из Абзаковского месторождения.
Для изучения вещественного состава пробы щебня был проведен полный химический анализ и выполнено петрографическое описание 4 шлифов горных пород.
Полный химический анализ
	Н2О
	рН
	SiO2
	TiO2
	А12О3
	Fe2O3
	MnO
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	P2O5
	SO3
	ППП

	0,08
	8,65
	54,08
	0,46
	17,44
	8,40
	0,14
	6,45
	4,96
	2,80
	1,45
	0,09
	<0,05
	4,01


Анализ химического состава породы показывает, что она относится к группе основных пород умеренно-щелочного ряда.
Петрографическое исследование показывает, что эта порода является базальтом (габбро-базальтом)
Структура породы - полифировая с переходом в габброидную в более крупнозернистых разностях.
Отмечается обилие вкрапленников различных минералов, среди которых преобладающими являются плагиоклаз основного состава (Лабрадор) и пироксены ромбические и, реже, моноклинные.
Основную массу шлифа составляют реликтовые остатки вулканического стекла и продукты его разложения - минералы хлорит-эпидотовой группы. Реже отмечаются серпентиновые минералы. Структура основной массы гиалопелитовая.
Размерности зерен основных породообразующих минералов варьируют от 0,1 до 0,3 мм, иногда определяются порфировые выделения пироксенов более крупных размеров (до 0,5 мм).
Заключение. Проба представлена породами основного базальтового (габбро-базальтового) состава, которые отличаются монолитной массивной структурой и равномернозернистой структурой. Такие породы характеризуются высокими адгезийными и прочностными свойствами.
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